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					Kontakt
				BIURO ANODAL:
	Czynne 8.00-16.00
	Ul. Matuszewska 14, Hala D2, Wejście E
	03-876 Warszawa
	E-mail: biuro@anodal.pl
	Tel/Fax: 22-813-08-35


 

	DZIAŁ HANDLOWY:
	WYCENY, NOWE PROJEKTY
	E-mail: wyceny@anodal.pl
	Kom. 516-060-391


 

	REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:


 

	DETALE – DROBNE ELEMENTY:
	E-mail: handlowy@anodal.pl
	Tel: 22-813-08-35 wew: 1
	Kom: 501 -083-798


 

	PROFILE:
	E-mail: iwona.sujecka@anodal.pl
	Tel: 22-813-08-35 wew: 2
	Kom: 508-312-583


 

	KSIĘGOWOŚĆ:
	E-mail: ksiegowosc@anodal.pl
	Tel: 22-813-08-35 wew: 4
	Kom. 503-721-077


 



						

			

			
				
					Formularz kontaktowy
			












Firma / Imię i nazwisko*

     

 E-mail*

     

 Telefon

     

 Wiadomość

     

Podaję swoje dane kontaktowe i wyrażam zgodę na nawiązanie przez Spółkę ze mną kontaktu w sprawie opisanej w powyższym formularzu

1+1=? 
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		PN							Stop
												Błyszczące
						
											Barwione
										
											Twarde
					
					
											Ochronne
					
					
											Skład stopu
									
	A1	1050A							doskonały
												doskonały
												doskonały
												doskonały
						Al99.5
		1200							bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al99.0
		2007							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 4.0Cu 1.2Pb 1.1Mg 0.8Mn
		2011							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 5.5Cu 0.4Bi 0.4Pb
		2014							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 4.5Cu 0.9Si 0.8Mn 0.5Mg
		2014A							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 4.5Cu 0.8Mn 0.7Si 0.5Mg
	PA6	2017A							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 4.0Cu 0.7Mn 0.7Mg 0.5Si
	PA7	2024							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 4.4Cu 1.5Mg 0.6Mn
		2030							słaby
												słaby
												bardzo dobry
												dobry
						Al 3.9Cu 1.2Pb 0.9Mg 0.6Mn
		3003							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
						Al 1.3Mn Cu
		3004							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
						Al 1.3Mn 1.1Mg
		3005							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
						Al 1.3Mn 0.4Mg
		3103							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
						Al 1.2Mn
		3105							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
						Al 0.6Mn 0.5Mg
	PA43	5005							doskonały
												doskonały
												doskonały
												doskonały
						Al 0.8Mg
		5005A							doskonały
												doskonały
												doskonały
												doskonały
						Al 0.9Mg
		5049							bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 2.1Mg 0.8Mn
		5052							bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 2.5Mg Cr
	PA13	5083							dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 4.5Mg 0.7Mn Cr
		5086							dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 4.0Mg 0.5Mn Cr
		5154A							dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 3.5Mg Mn Cr
		5182							dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 4.5Mg 0.3Mn
	PA2	5251							bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 2.0Mg 0.3Mn
		5454							bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 2.7Mg 0.8Mn Cr
	PA11	5754							dobry
												bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
						Al 3.1Mg Mn Cr
		6005A							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
						Al 0.6Mg 0.7Si Mn Cr
		6016							bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
												doskonały
						Al Si 1.0-1.5 Mg 0.25-0.6
	PA38	6060							bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
												doskonały
						Al 0.5Mg 0.5Si Fe
		6061							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
						Al 1.0Mg 0.6Si Cu Cr
	PA38	6063							bardzo dobry
												doskonały
												doskonały
												doskonały
						Al 0.7Mg 0.4Si
	PA4	6082							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
						Al 0.9Mg 1.0Si 0.7 Mn
		6106							dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
												doskonały
						Al 0.6Mg 0.4Si Mn
		7010							słaby
												słaby
												dobry
												bardzo dobry
						Al 6.2Zn 2.4Mg 1.8Cu Zr
	PA47	7020							słaby
												dobry
												bardzo dobry
												bardzo dobry
						Al 4.5Zn 1.2Mg Mn Cr Zr
	PA9	7075							słaby
												słaby
												dobry
												bardzo dobry
						Al 5.6Zn 2.5Mg 1.6Cu Cr
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